
Saavutatud elastsus säilib

1. Graafiku lineaarsus peaaegu kuni tipuni - näitab, et materjal on stabiilne ja pidas vastu lõhenemisele.

2. Piigi järel (st. graafik pärast piiki) näitab, et materjal on vastupidav ja painduv. See tähendab, et me ei näe raske koorma all      

 rabedat pragunemist mis on tõestuseks ka hea elastsuse kohta.
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See näitab mitte järsult laskuvat haru mis tähendab, et stabiliseeritud
aluses ei tekki rabedat pragunemist, parandades paindlikkust vastupidavust
ja kandevõimet. Saavutatud elastsus säilib.

Selle põhjuseks on näidise pinna ebatasasus, sängitusprobleem ja seda
saab vältida korduva koormuse laadimisega (sängituskoormus) kuni 5 kN.
See on tavaprotseduur


